VELOSITe SC 244

Grov Hurtigheerdende afretningsmasse
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Anvendelsesomrader

VELOSIT SC 244 er en cementbaseret grov

afretningsmasse med hgj og hurtig styrkeudvikling.
Produktet er tyktflydende og anvendes fra 10-120

mm, ideel til opretning og nivellering af
gulvkonstruktioner i stgrre lagtykkelser.

Typiske anvendelsesomrader er bl.a. fglgende:

e Inden- og udendgrs brug

e Afretning og stgbning af undergulve

e Opbygning af fald

o Velegnet til gulvvarme

e Renoveringsopgaver med stg@rre lagtykkelse

e Svgmmende gulvkonstruktioner pa isolering
eller membraner

e Underlag for fliser, traegulve, taepper, vinyl,
epoxy, fliseklaeb, membraner

e En hgj traekbrudstyrke giver mulighed for
pafgring af tynde lag pa svsmmende gulve

e Skal kun tilszettes vand
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Egenskaber

VELOSIT SC 244 giver en meget hgj og hurtig
styrkeudvikling og binder blandingsvandet meget
hurtigt, hvilket giver en meget kort ventetid, fgr
produktet kan ibrugtages til yderligere belaegning.

VELOSIT SC 244 opfylder alle krav i EN 13813,
klasse CT-C50-F7.

Svindkompenseret

Fremragende bearbejdelighed
Fiberforsteerket

Yderst god vedhaeftning pa beton
Vandskadestabil

Gangbar efter 4 timer

Belaegningsklar til keramiske fliser efter 4
timer og fugtfglsomme gulvbelaegninger
efter 48 timer

40 min. arbejdstid og en trykstyrke pa 12
MPa (1840 psi) efter 4 timer

Slutstyrke pa over 50 MPa (7250 psi) efter 28
dage
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Pafgring
1) Forberedelse af underlaget
Ved brug pa underlag af beton

VELOSIT SC 244 er beregnet til betonunderlag. Stal
skal forsynes med en egnet haeftebro.

a) Stal skal forberedes til en renhed pa SA 2,5 iht.
SIS 05 5900.

b) Betonunderlag kan forberedes med
sandblasning, kugleblaesning eller hgjtryksspuling
(> 100 bar/ 1450 psi) for at fjerne alle
bindingsbrydende stoffer.

Underlaget skal veere ru, dbentporet og baerende.
Mindstekravet til vedhaeftning er 1,0 MPa (145 psi),

og mindstekravet til trykstyrke er 20 MPa (2900 psi).

Lavere styrker kan accepteres, hvis en lavere
vedhaeftning er acceptabel. Aktive vandleekager skal
behandles og taetnes fuldstaendigt med VELOSIT PC
221.

Primning:

a) Stal:

Armeringsstal skal korrosionsbeskyttes med et lag
VELOSIT CP 201. Andre staloverflader kan grundes
med VELOSIT PR 303 og slibes grundigt. Stal kan
udvide sig og traekke sig sammen pa en anden made
end cementmegrtel ved temperaturforskelle.
Behandling af stal anbefales kun, hvis stalet er
indst@bt i en stor betonkonstruktion, eller
temperaturen ikke varierer meget.

b) Betonunderlag

Svummes med VELOSIT CP 201, for at opna en
fastforankring og afretningsmassen pafgres vadt i
vadt umiddelbart efter svumning. Der kan ogsa
laves en cementpasta med Latexbinder LE910 og
SC244 som ligeledes kostes pa underlaget og
derefter vadt-i-vadt indbygning af VELOSIT SC244
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Ved brug pa svgmmende gulve

a) Isoleringsplader (EPS, XPS etc.) skal udleegges pa
et fast underlag, der forhindrer efterfglgende
seetning. Det er vigtigt at anvende en PE-folie for at
undga, at afretningsmassen traenger ind i fugerne og
danner mgrtelbroer. Brug taetningsband VELOSIT
RD800 langs overgange mellem vaeg og gulv. Evt.
foliesamlinger taetnes med tape. Ved gulvvarme
medtag da kun tykkelsen over gulvvarmergr i
tykkelsesberegningen.

b) Treeunderlag skal beskyttes med en fugtspeerrefolie
(f.eks. VELOSIT DB840).

2) Forarbejdning

Blanding: VELOSIT SC 244 kraever 9,5-10,8 %
drikkevand, dvs. 2,4 — 2,7 | vand pr. 25 kg saek.
Hzld blandevandet i en egnet blandespand, og
tilseet VELOSIT SC 244. Bland i min. 2 min og juster
konsistensen ved at tilseette vand, indtil den
gnskede konsistens opnas (den samlede
vandtilsaetning ma ikke overskride 10,8 I). Sma
mangder kan blandes i handen i en egnet spand.
Tilseet den beregnede vandmangde og derefter
pulverblandingen under langsom omrgring med en
boremaskine ved lav hastighed (300— 600 o/min.),
indtil blandingen er helt fri for klumper.

Undga at overdosere vandmaengden!

Produktet kan anvendes i 40 min. ved 23 °C.

a) Pafgring med spartel:

Haeld VELOSIT SC 244 pa det forberedte underlag,
og fordel blandingen ud med en afretningsspartel til
den gnskede tykkelse, brug evt. herefter pigrulle for
at fjerne luft i massen, eller foretag jutning.

Serg for at arbejde i sektioner, der kan ggres faerdig
inden for 30-40 min.

b) Pafgring med pumpe:

Der bgr anvendes en egnet mgrtelpumpe, f.eks.:
- PFT GmbH: G4

- Putzmeister GmbH: SP11, SP5 eller MP 25

- M-Tec DuoMix 2000
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Fyld VELOSIT SC 244 i produktbeholderen, og indstil
vandmaengden til den gnskede konsistens.
Vandmangden kan justeres ved som reference at
sammenligne konsistens med en handblandet
mgrtel med en korrekt vandtilsaetning. Kontrollér
vandmangden med en flowkegle hver 10. minut.
Pump kontinuerligt og fordel materialet ud med en
afretningsspartel til den gnskede tykkelse. Brug
pigrulle eller jutte for at fjerne evt. luftbobler. Sgrg
for at arbejde i sektioner, der kan ggres feerdig
inden for 30 min. Ved laangere pumpepauser kan
pumpeslangen stoppe til. Produktet kan haerde
betydeligt hurtigere, hvis slangen udsaettes for
direkte sollys. Maskinen bgr derfor altid tsmmes og
gennemskylles efter pumpning eller fgr laengere
pauser i arbejdet. VELOSIT SC 244 er et
hurtighaerdende materiale og kan veaere sveert at
fierne fra maskinen, hvis det fgrst far lov at haerde.

Tildeek aldrig fuger eller ubehandlede revner, da det
sandsynligvis vil resultere i overfladerevner!

3) Heerdning

VELOSIT SC 244 er en cementbaseret spartel og
kraever ikke haerdning eller efterbehandling. Den
pafgrte spartel skal beskyttes i 24 timer mod direkte
sollys, vind og temperaturforskelle pa over 5 °C.

Forbrug

Feerdigblanding:

25 kg VELOSIT SC 244 giver ca. 12 liter feerdig
mortel.

Forbrug pr. m?:

Ved en tykkelse pa 1cm: 17 kg
Ved en tykkelse pa 4 cm: 68 kg
Ved en tykkelse pa 5cm: 85 kg
Ved en tykkelse pa 10 cm: 170 kg

Renggring

VELOSIT SC 244 kan fjernes i frisk tilstand med
vand. Nar den er stgrknet, er syrebaserede
renggringsmidler som saltsyre og mekanisk
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Kvalitetsegenskaber

Farve: Betongra
Vandbehov: 9,5-10,8%
Densitet: 1,68 kg/I
Underlagstemperatur: 5-35°C
Startheerdning: 90 min.
Sluthaerdning 120 min.

Tryk-/bgjestyrke:

4 timer: 13 /2 MPa (1985/290 psi)
24 timer: 26 / 4 MPa (3770/580 psi)
7 dage: 42 / 6 MPa (6090/870 psi)
28 dage: 51 /7 MPa (7395/1015 psi)

Vedhaftning™*:

- Grundet med CP 201: 2,2 MPa (309 psi)
Leengdeandring efter 56 dage:

- Torlagring: -0,2 mm/m (-0,02%)
- Vadlagring: +0,0 mm/m (+0,00%)

Brandklasse iht. EN13501-1: Klasse Alq

*Jf. EN 1542. Vedhaftningen afhaenger i hgj grad af, hvor godt forberedt
underlaget er!

Emballage
VELOSIT SC 244 fas i 25 kg. vandtaette plastsaekke
eller 1000 kg BigBags.

Opbevaring

VELOSIT SC 244 kan opbevares i uabnet original
emballage i 12 maneder ved 5 — 35 °C pa et tgrt sted,
der er beskyttet mod sollys.

Sikkerhed

Overhold det aktuelt geeldende
sikkerhedsdatablad, og fglg de heri beskrevne
sikkerhedsforanstaltninger for brug af produktet.

Anbefalinger
VELOSIT SC 244 fas kun til professionel brug.
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Tilsaet aldrig vand til VELOSIT SC 244, nar produktet
er begyndt at haerde. Haerdet materiale skal
kasseres. Alle beskrevne produktegenskaber males
under kontrollerede laboratoriebetingelser i henhold
til relevante internationale standarder. Veerdier malt
pa byggepladsen kan afvige fra de opgivne veerdier.

Anvend altid den seneste version af dette datablad,
der findes pa vores websted
www.velositdanmark.dk

Producent

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7

32805 Horn-Bad Meinberg
Tyskland

www.velosit.de

q

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
D-32805 Horn-Bad Meinberg
17
VELOSIT SC 244

EN 13813
Cementitious screed material for use
internally in buildings
CT-C50-F7

Reaction to fire Al
Release of corrosive substances cT
Compressive strength C50
Flexural strength F7
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